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Adamovas mālu laukums

2. Atrašanās vieta

Krāslavas rajons, Daugavas labajā krastā, Adamovas mežniecības apkārtnē

3. Ziņas par veiktajiem izpētes darbiem

Pārskata nosaukums

Pārskats par Jēkabpils keramzīta, Cieceres karbonātisko mālu izpētes un gaiši apdegošo mālu meklēšanas darbiem (169.-172.lpp.)

Gads 1967.

Pārskata autors Jurēvics K.

Organizācija Ģeoloģijas pārvalde, Rīga

4. Valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnes statuss

5. Derīgo izrakteņu iegulas raksturojums

Derīgās slāņkopas raksturojums: Hidroģeoloģiskais raksturojums:
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Krājumi 
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Domājams, mālu izplatība turpinās uz ZR no Daugavas, kur ir biezāka virskārta, ko rokas urbumiem nevar caururbt.

6. Derīgo izrakteņu iespējamā izmantošana

7. Citi akceptētie derīgo izrakteņu krājumi un resursi atradnes robežās

8. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas derīgo izrakteņu atradnes teritorijā

 Īpaši  Laukums, ha

9. Papildu ziņas par pārskatu

Rupjo (>0,5mm) ieslēgumu daudzums pa frakcijām un veids katrā paraugā III sējums, 298.-319.lpp.

Tabula 

(223.-

228.lpp.) 

par 

Mālu iegulu 

hidroģeoloģi

Mālu frakcijas (<0,005mm) minerālais sastāvs noteikts ar diferenciāltermiskām analīzēm (pēc Kurnakova).

10. Atradnes ģeoloģiskā uzbūve

Ģeoloģiskais griezums (no augšas uz apakšu):

Vecums Biezums, m Apraksts

no līdz vid.

gl III v 0,4 0,6 Morēnmāli

D

3

šv

0,3 1,9 Smiltis un smilšakmeņi

D

3

šv

~3,4

Māli, brūni un 

zilgani, ar 

11. 

12. Veiktās laboratoriskās analīzes

Noņemti 6 paraugi (F-331-336) pilnām analīzēm no 405.urb.

13. Galvenie derīgo izrakteņu kvalitātes rādītāji

13.1. Mālu ķīmiskais un granulometriskais sastāvs:

Ķīmiskais sastāvs, % Granulometriskais sastāvs, %
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>0,05mm 0,05-0,005 <0,005 <0,001

no

4,44 56,34 1 4,56 0,84 16,44 0,81 1,53 0,1 2,78 0 11,58 0,11

līdz

6,46 67,46 0,2 7,82 1,35 20,59 1,01 2,49 0,29 4,68 0,16 16,8 0,46

vid

13.2. Mālu fizikāli mehāniskās īpašības:

Neapdedzinātu mālu īpašības

Plasticitāte

veidošanās  iejaucamais  žāvēšanas  tilpuma  žāvēšanas  izzāv. ķieģ.  izzāv. ķieģ. 

augšējā 

robeža

apakšējā 

robeža

plastiskuma 

skaitlis

mitra 

parauga

sausa 

parauga

no

21,6 27,5 5,7 1,95 1,91 0,72 29 59

līdz

23,7 31,1 6,2 2,01 1,98 0,73 36 69

vid

13.3. Mālu minerālais sastāvs:

Minerālais sastāvs frakcijai <0,005 mm: (termogrammas ar aprakstiem III sējums 151.-156.lpp.)

mālu frakcija sastāv no hidrovizlām


